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Fl alabastro:
patologia en su uso orquﬁedonlco v metodologia especifica para su estu-

dio

Alabaster:
study of pathology in ifs architectural use and specific methodology

. Gisbert & S. Galarreta

Madera de frondosas:

cedro, apamate, curarire v divi divi, utilizadas en armaduras de cubiertas v
carpinteria de las viviendas de mamposteria del casco histérico de Marac
aibo, Venezuela

Hardwoods:
Ceo’ar gpomate, divi divi and curarire, used in frameworks of roofing and carpentry
of masonry houses of Maracaibo historical core

S. Pineda, W. ledn, S. Valero

Degradacién del material pétreo en yacimientos arqueoldqgicos
Degradation of sione material in archaeological sites

Natalia Pérez Ema

Acuerdo 15/2015 de AENOR CTN 41/SC 7/GT1
Accesibilidad al patrimonio cultural inmueble

Avance normativo del SC 8 de AENOR
“Conservacion, restauracion y  rehabilitacion de edificios”
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